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Reinigung, Pflege und
Instandhaltung von Metallfassaden

Von Markus Muller (Rudolf Ambruch GmbH)

Einfliisse auf das
Witterungsverhalten

Metallfassaden sind in Abhangigkeit ihres
Standortes unterschiedlichen Witterungs-
und Emissionsbelastungen ausgesetzt.
Maritime oder industrielle Atmosphére,
Landklima und oder Feucht-/Trockenzy-
klen wirken ebenso auf die Fassaden ein
wie UV-Strahlen und Belastungen durch
angrenzende Verkehrswege, Industrie
und benachbarte Bebauung. Eine regel-
maéfiige Reinigung der Fassade verringert
die Korrosions- und Witterungsbelastung
durch Beseitigung von Schmutzablage-
rungen und Auskreidungen.

Begriffsdefinition Reinigung/Pflege

Als Erstreinigung wird jene Reinigung
bezeichnet, die im Anschluss an die Er-
stellung des Bauwerkes vor der Abnah-
me zur Entfernung von Bauschmutz und
atmospharisch bedingter Verschmutzung
durchgefiihrt wird. Unter einer Grundrei-
nigung ist eine abrasive Reinigung zu ver-
stehen, die dann notwendig wird, wenn
eine Fassade {iber mehrere Jahre hinweg
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Dekoratives Aussehen und die Anforderung des Eigentiimers oder
Nutzers an das optische Erscheinungsbild eines Gebadudes stellten lange
Zeit die Entscheidungsgrundlage fur die Fassadenreinigung dar — in der
Zwischenzeit wurde erkannt, dass Werterhaltung durch regelméaBige
Pflege und Instandhaltung und die damit verbundene Verringerung

der Korrosionsbelastung fur Nachhaltigkeit, Dauerhaftigkeit und eine
langfristige Planung genauso wichtig und elementar sind.

nicht gereinigt wurde. Die Bezeichnung
Intervallreinigung stellt periodische Fol-
gereinigungen dar, welche sich an Erst-
oder Grundreinigung anschliefen — in
der Regel die kostengiinstigste Moglich-
keit, um die Optik und Werterhaltung der
Fassade {iiber einen langen Zeitraum si-
cher zu stellen. Die Konservierung/Pfle-
ge auf Basis von Olen, Silikonen, Wach-
sen bietet einen tempordren Schutz vor
Witterungseinfliissen, Korrosion und Ver-
schleifs und verbessert mafsgeblich das
dekorative Aussehen.

Verschiedene Oberflachen und
deren Reinigung/Instandhaltung

Anodisierte Oberflachen zeichnen sich
durch eine stabile, auf Grund ihrer Harte
unempfindliche Oberflache mit sehr gutem
Bewitterungsverhalten aus. Die Schicht-
dicke betrdgt in der Regel mindestens 20
my und ist bestdndig im pH-Bereich 5 bis
8. Versdumnisse bei den Reinigungsinter-
vallen konnen gegebenenfalls durch einen
hoheren Aufwand und die Wahl geeigne-
ter abrasiver Reinigungsmittel behoben
werden. Organisch beschichtete Oberfld-
chen — witterungsbestandige Pulver- oder
Fliissiglacksysteme — werden an Fassaden
sehr gerne eingesetzt, da sie dem Planer
schier unbegrenzte Mdglichkeiten in der
Gestaltung seines Gebdudes ermdglichen.
Das Spiel mit Farbton, Glanzgrad und Pig-
menten erdffnet ein breites Spektrum, un-
ter Umstanden verbunden mit einem et-
was hoheren Pflegeaufwand um Farb-
echtheit und Glanzgrad {iber einen langen
Zeitraum sicher zu stellen. Auch Fassaden
mit Bauteilen aus Edelstahl Rostfrei sind
einer regelmafigen Reinigung und Pfle-
ge zu unterziehen (siehe hierzu das Merk-
blatt 965 der Beratungsstelle Edelstahl

Rostfrei). Erfahrungen haben gezeigt, dass
Schadstoffe wie zum Beispiel Industrieab-
gase, salzhaltiges Spritzwasser, Meereskli-
ma, Bremsenabrieb in regelmafSigen Inter-
vallen von den Fassaden entfernt werden
miussen, da der Einsatz von abrasiven Rei-
nigern ohne Zerstorung der Passivschicht
nicht moglich ist.

Anforderungen und Auswahl
der Reinigungsmittel

Reinigungsmittel mit einem pH-Wert < 5
(saure Reiniger) und > 8 (alkalische Reini-
ger) sind in der fachgerechten Metallfas-
sadenreinigung auf Grund der Gefahr von
Oberflachenverdanderungen und Scha-
den an Umgebungsbaustoffen nicht mehr
einzusetzen. Des Weiteren sollten geeig-
nete Produkte keine Kratzer, Schleifspu-
ren, Oberflichenverdanderungen, Glanz-
minderungen und Farbtonverdnderungen
verursachen, bei eloxierten Fassaden ist

IEer die Giitegemeinschaft Reinigung
von Fassaden e.V. (GRM)

Im Jahr 1987 erhielt die
RAL

Gutegemeinschaft Reini-
GUTEZEICHEN

gung von Fassaden e.V.

die Anerkennung durch
den RAL in St. Augustin.
Reinigung von
Fassaden

Die Mitglieder arbeiten
nach den Giite- und Prif-
bestimmungen RAL-GZ
632, welche den Quali-
tatsstandard fiir Reini-
gungsmittel, deren fachgerechte Anwendung
und die Qualitatssicherung durch betrieb-
liche Eigenkontrolle festlegen. Die Fremd-
tiberwachung erfolgt durch ein unabhangi-
ges, von der GRM beauftragtes Priifinstitut.




Fassade teils vor und teils nach der Reinigung.

der Anstieg des Scheinleitwertes mit einer
Verschlechterung des Witterungsverhal-
tens gleichzusetzen. Sowohl GRM (siehe
Infokéastchen) als auch GDA stellen eine
Reinigungsmittelliste mit gepriiften und
freigegebenen Reinigungs- und Hilfsmit-
teln zur Verfligung, verweisen aber paral-
lel darauf, dass der alleinige Einsatz die-
ser Produkte noch keine Aussage {iber die
fachgerechte Ausfithrung der Reinigungs-
leistung gibt — hierzu bedarf es entspre-
chender Ausbildung (zum Beispiel Mit-
gliedschaft in der GRM).
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Selbstreinigende Fassaden

Lotuseffekt, selbstreinigende Oberfldchen
— das sind Schlagworter, welche seit Jah-
ren in der Branche regelmafig wieder-
kehren und demzufolge auch den quali-
fizierten Reinigungsbetrieb beschaftigen.
In diesem Zusammenhang kann man
durchaus feststellen, dass sich einzelne
Oberflachen leichter und effizienter bzw.
in verldngerten Intervallen reinigen las-
sen. Trotzdem muss festgehalten werden,
dass jede Fassade eines MindestmafSes an
Reinigung, Pflege und Instandhaltung be-
darf, um Oberflachenschdden und somit
hohe Sanierungskosten zu vermeiden.

Reinigungsintervalle

Die nachfolgenden Angaben sind als un-
verbindliche Erfahrungswerte fiir Objek-
te in normal belasteter Umgebung zu ver-
stehen. Abweichungen hiervon sind in
Abhingigkeit der Witterungs- und Emis-
sionsbelastungen durchaus moglich:

— Eloxierte Fassaden: 1 bis 4 Jahre

— Lackierte Fassaden: 1 bis 3 Jahre

(Abhingig vom Lacksystem)
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— Edelstahlfassaden: 1 bis 2 mal pro Jahr
(Quelle: Merkblatt der Beratungsstelle
Edelstahl Rostfrei)

Fazit/Ausblick

Unter Berticksichtigung der Kosten fiir die
Erstellung eines Gesamtgebaudes spielt
die Fassade mit einem Faktor < 5% oft nur
eine untergeordnete Rolle — ihr Einfluss
auf den Marktwert ist aber um ein Vielfa-
ches hoher. Sie stellt daher einen nicht zu
unterschatzenden Wert dar, der durch eine
fachgerechte Reinigung, Pflege und War-
tung tiber einen langen Zeitraum gehalten
werden kann.
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tallfassadensanierung (GFS).

sSchneller und einfacher

haben Sie noch nie geplant!“

Der ,Planungsatlas fiir
Hochbau* bietet liber

Planungsdetails mit ca. 6 Mio.
Variationen und ermdglicht den
Entwurf bauphysikalisch optimier-
ter Konstruktionen.

Ausschreibungstexte
Konstruktionszeichnungen
Gleichwertigkeitsnachweise
nach Beiblatt 2
Temperaturbilder

Informieren Sie sich gleich unter
www.beton.org/planungsatlas
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